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Solar W Screen

Opis

Master 80XC to samoprzylepna,
przeciwstoneczna folia na poliweglan,
specjalnie zaprojektowana aby chroni¢ przed
skutkami promieni stonecznych i cieptem.

Certified

Corporation
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MASTER 80 XC

Zastosowanie do Poliweglanu -
Zewnetrzny

Transmisja $wiatta widzialnego (%)

Bardzo Przyciemnione Lekko
przyciemnione przyciemnione

Nieprzyciemnione

WA R A <t
Odbicie $wiatta widzialnego - zewnetrzne (%)
Przezroczysty Neutralny Refleksyjny

I s

Odrzut UV (%)
NI 25%

99%

Catkowita energia stoneczna odrzucona (%o)

I 22
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|1l Szyba pojedyncza 3 mm - bez folii Il Folia zastosowana na szybie
pojedynczej 3 mm



Solar W= Screen

Charakterystyka

Gwarancja
3 lata

Klasa ogniotrwatosci
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

REACH / RoHS
Zgodny

Dostepne szerokosci
122 cm, 152 cm

Rodzaj montazu
Zewnetrzny

Kolor od zewnatrz
Srebro

Dtugosé
30.5m

Slad weglowy produktu (LCA)
0.93 kgCO2e/m?

Konstrukcja

1 Powtoka odporna na zarysowania
zapewniajaca ochrone, trwatos¢ i tatwe
czyszczenie

2 Poliester wysokiejjako$ci optycznejz powtoka
czgstek metalicznych blokujgcych IR

3 Klej kaczacy
Poliester wysokiej jakosci optycznej

5 Péttrwaty klej utatwiajacy usunigcie folii z
okna

6 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

Korzysci energetyczne i ekologiczne®

Oszczednosé energii
N/A

Redukcj sladu weglowego
N/A

Oszczednosé¢ finansowa
N/A

Wtasciwosci optyczne i stoneczne

Typ szyby
Odrzut UV (%)
Transmisja Swiatta widzialnego (%)
Odbicie $wiatta widzialnego - zewnetrzne...
Odbicie Swiatta widzialnego - wewnetrzne...
Odbicie energii stonecznej (%)
Absorpcja energii stonecznej (%)
Transmisja energii stonecznej (%)
Catkowita energia stoneczna odrzucona (%)
Redukcja oslepienia (%o)
Wspdtczynnik zacienienia
g-wartosé

Warto$¢ U (W/m2.°C)

Wskazéwki dotyczace aplikac;ji®?

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni
szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowd

Przyciemnione jednowarstwowe...

MASTER 80 XC

Kontrola Stoneczna
Zastosowanie do Poliweglanu - Zewnetrzny

Uzyskaj dostep do
naszego kalkulatora
oszczednosci energii

Pojedyncza szyba 3 mm Podwdéjny Low-E

Bez folii Z folia Bez folii Z folia
25 99 40 N/A
91 16 82 N/A

62 1 N/A

60 12 N/A

67 12 N/A

8 20 28 N/A

87 13 60 N/A
12 89 35 N/A
- 84 - N/A

- 0.2 - N/A

0.88 0.18 0.65 N/A
5.8 Bl 11 N/A

Wskazoéwki dotyczgce montazu i
czyszczenia

Uzyj Slide On (600-FO2) lub Film On
(600-F0355) rozcienczonych do 2 cL/L
wody do instalacji i czyszczenia. Nie

Sktad Grubosé Refleksyjne zabarwione... v czy$¢ przez co najmniej miesigc po
PET 60 um Przezroczysta szyba dwuwarstwowa” instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejow
) ) na folie. W przypadku instalacji
Przyciemnione dwuwarstwowe szktoX zewnetrznych natéz silikon na obwod
Szczegoty Refleksyjne zabarwione... v folii, aby zapobiec utlenianiu. Prosze
Dwuwarstwowe szkto wypetnione... odniesc si¢ do informacji ,Nowa
gwarancja dla folii zewnetrznych”.
Stadip Ext. przezroczyste... v
Stadip Int. przezroczyste... v Uzyskaj dostep do
filmu z poradami
v Tak  x Niezalecane Ostrozno$é dotyczacymi
instalacji i
konserwacji
01 Wartosci oparte na badaniu przeprowadzonym w klimatyzowanym budynku w 02 Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m?2, prosimy o kontakt w celu

Luksemburgu, z folig natozong na podwdjne szkto low-E, skierowane na wschdd.
Okres grzewczy obejmuje miesigce od pazdziernika do marca, a okres chtodzenia - od
kwietnia do wrzesnia. Uwzgledniamy elektryczny system grzewczy typu pompa ciepta
o wydajnosci 3,5 oraz elektryczny system chtodzenia o wydajnosci 3. Wiecej informacji
znajdziesz w naszym narzedziu online.

potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.

Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowig oferty, SOLAR SCREEN zastrzega
sobie prawo do zmiany sktadu swoich produktéw w dowolnym momencie. Zapoznaj sie
z naszymi gwarancjami i ogélnymi warunkami sprzedazy.

Solar Screen® 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +352 26 00 84 82 - www.solarscreen.com



